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Angebot (2011)

Produktion Deutschland Bergwerksforderung (2012): 109 t C-Inh. Recyclinganteil: n. b.

Produktion weltweit Bergwerksforderung: 957.100 t

Regionale Konzentration Top-3-Lander Anteil Landerrisiko

ltweiten B ks-

?;L:’fm"ge' I China 69,0 % -0,59
DVR Korea 13,6 % -1,61
Brasilien 7.8 % 0,13
Anteil Top-10-Lander 97,5 %
Herfindahl-Hirschman-Index 5.015 (hoch)
gewichtetes Landerrisiko der Férderung —0,58 (kritisch)

Vorrate weltweit Reserven: 76.800.000 t

Regionale Konzentration der Top-3-Lander Anteil Landerrisiko

weltweiten Reserven China 71.4 % 059
Indien 14,3 % —-0,30
Mexiko 4.1 % -0,13

Unternehmerische Konzentra-

tion der Bergwerksférderung Herfindahl-Hirschman-Index: > 4.760 (hoch)
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China* DVR Korea* Nacional de Grafite do Timical Ltd. Norwegian  Uralgraphite Ubrige
Grafite Brasil (Kanada) Grahite AS (Russische  Unternehmen
(Brasilien) (Brasilien) (Norwegen)  Fdéderation)

* Staatsunternehmen

Abb. 1: Anteile einzelner Firmen an der weltweiten Graphittférderung (2011), geschétzte Angaben.

Nachfrage (2011)

Import Deutschland nattrlich 57.372t
Export Deutschland natirlich 15.671t
Deutsche Produzenten AMG Mining AG/GK Graphit Kropfmiihl GmbH, SGL Carbon SE, CP Graphite GmbH,

und Verarbeiter NGS Naturgraphit GmbH u. a.

Verwendung Feuerfestindustrie, GielRereien, Pulvermetallurgie, Bremsbelage, elektrisch leitende Formkérper,

Batterien, Bleistifte, Schmelztiegel, Schmiermittel, Guss- und Stahlerzeugung, Schweilelektro-
den, als Additiv- und Dispersionsmittel

Zukunftstechnologien Batterien fir Elektroautos; u. a. Kohlenstoffnanoréhren, Brennstoffzellen
Substitution z. T. synthetischer Graphit, Molybdansulfid, Talk, Lithium, je nach Anwendung
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Abb. 2: Lander mit den gréten Graphitreserven sowie die gréten Férderlénder (Stand 2011).
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Graphit (Crystalline fine, 90 % C, -100mesh, CIF European Port FCL)
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Durchschnittliche jahrliche Wachstumsraten der Bergwerksférderung in %

1960 — 2011 2001 — 2011 2006 — 2011 2009 - 2010 2010 — 2011
China 5,6 379 -1,7 55,6 =57
DVR Korea 1,5 20,6 34,1 -10,4 75,0
Brasilien 8,3 0,7 -0,3 22,2 3,3
Kanada 1,12 1,8 10,8 185,7 25,0
Indien 1,5" —17,7 -9,2 -9,0 1,2
Welt 1,6 2,1 0,5 411 3,8

"ab 1967 2 ab 1980

Abb. 3: Entwicklung der Preise, der Bergwerksférderung und der jahrlichen Wachstumsraten der fiinf gré3ten Férderlénder (Stand 2011).
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Abb. 4: Die gré3ten Bergwerke, Explorations- und Bergbauprojekte (im Bau oder in der Wirtschaftlichkeitspriifung, Stand 2011).

GroRte Bergwerke

Land Name Gra?;t;\effvr;éri]te M
China China South Graphite Hunan 600.000
Liumao Heilongjiang 244.000
Aoyu Heilongjiang 100.000
Chinagraphite Luobei Heilongjiang 150.000
DVR Korea Staatliches Unternehmen 130.200
Brasilien NdG Pedra Azul MG Brazil 40.800
Grafite do Brasil Bahia Bazil 20.000

GroRte Explorations- und Bergbauprojekte (2011/2012)

Land Name Graphit-Vorrate [t]

Ressourcen
Mosambik Balama Project 15.386.000
Ancuabe Deposit 64.900
Madagaskar Green Giant Project (Molo) 7.881.900
USA Graphite Creek Project 6.217.600
Brasilien Almenara Project 4.275.000
Kanada Lac Knife Graphite Mine 1.244.300
Kearney Mine 1.014.400
Bissett Creek Graphite Project 1.006.400
Schweden Nunasvaara 1.857.600
Raitajarvi 307.300
Ghana Kambale Graphite Deposit 1.036.800
Australien Uley Mine 468.600

Kookaburra Gully Graphite Project 337.500
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Glossar

Gewichtetes Landerrisiko der Férderung

Herfindahl-Hirschman-Index

Landerrisiko

Ressourcen

t C-Inh.

Das gewichtete Landerrisiko der Férderung (GLR) errechnet sich als Summe der Anteils-
werte der Lander an der Bergwerksproduktion multipliziert mit dem Landerrisiko (LR).
Das gewichtete Landerrisiko bewegt sich in der Regel in einem Intervall zwischen +1,5
und —1,5. Bei Werten Uber 0,5 wird das Risiko als niedrig eingestuft, zwischen +0,5 und
—-0,5 liegt ein maRiges Risiko vor und Werte unter —0,5 gelten als kritisch.

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) ist eine Kennzahl, die die unternehmerische
Konzentration in einem Markt angibt. Im Bereich des Kartellrechts wird der Index zum
Nachweis der marktbeherrschenden Stellung von Anbietern verwendet. Er wird durch das
Summieren der quadrierten Marktanteile (in %) aller Wettbewerber errechnet.

Der Index nimmt Werte zwischen 0 und 10.000 an. Das U.S. Department of Justice und
die Federal State Commission definieren in ihren ,Horizontal Merger Guidelines” einen
Markt bei einem HHI unter 1.500 als niedrig, zwischen 1.500 und 2.500 Punkten als ma-
3ig konzentriert. Bei einem Indexwert Uber 2.500 gilt der Markt als hoch konzentriert.
Weitere Informationen im Internet unter http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-
2010.pdf [Stand 07.05.2012].

Die Weltbank bewertet jahrlich in einem Set von sechs Indikatoren (Worldwide Gover-
nance Indicators, WGI) die Regierungsfiihrung von mehr als 200 Staaten. Bewertet
werden (1) Mitspracherecht und Rechenschaftspflicht, (2) politische Stabilitat und Ab-
wesenheit von Gewalt, (3) Leistungsfahigkeit der Regierung, (4) Regulierungsqualitat,
(5) Rechtsstaatlichkeit, (6) Korruptionsbekampfung. Durch die Aggregation der Einzelin-
dikatoren ergibt sich das Landerrisiko (LR), das Werte zwischen +2,5 (theoretisch beste
Regierungsflihrung) und —2,5 (theoretisch schlechteste Regierungsfiihrung) annimmt.
Weiterfihrende Informationen im Internet unter http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.asp [Stand 07.05.2012].

Identifizierte Ressourcen sind nachgewiesene, aber noch nicht ausreichend explorierte,
technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewinnbare Rohstoffmengen. Im Rahmen inter-
nationaler Vorratsklassifikationen werden darlber hinaus nicht identifizierte Ressourcen,
sogenannte Potenziale, berlicksichtigt, die aus geologischer Sicht und mit gewisser
Wahrscheinlichkeit existieren aber noch nicht nachgewiesen sind. In den Abbildungen
sind in den Mengenangaben fur die identifizierten Ressourcen die Reserven enthalten.
Weitere Informationen im Internet unter
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2011/mcsapp2011.pdf [Stand 07.05.2012],
http://www.cim.org/committees/cimdefstds_dec11_05.pdf [Stand 07.05.2012].

Angabe des Kohlenstoffinhalts in Tonnen
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